
Project: auto.ru
Batch: 689_197
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 Statistics
Кол-во измерений 55
Среднее значение 153,51 мкм
Минимальное 89,8 мкм
Максимальное 380,0 мкм
Стандартное отклонение 79,87 мкм
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 Dry Film Thickness Batch 1
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